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Przewodzący tusz z nanocząstkami miedzi

Tradycyjny tusz zostaje wypierany przez tusz z nanocząsteczkami miedzi, który ma wiele
zalet takich jak niskie koszty czy doskonałe przewodnictwo elektryczne. Tusz Cu NPs  ma
jednak wadę, łatwo ulega utlenianiu co wiąże się z niestabilnością przewodności
elektrycznej. Dlatego ważne jest aby zminimalizować ten problem.

W doświadczeniu Cu NPs (średnica 50 nm) zostały pokryte 1-oktanotiol (CH3(CH2)7SH) w warunkach
wysokiej próżni (5,33 x 10-4 Pa). Warunki nakładania powłoki były co jakiś czas zmieniane aby zbadać
wpływ na jej grubość. Pokryte Cu NPs rozproszono w 1-oktanolu w celu wytworzenia tuszu
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przewodzącego i doświadczano w ten sposób zachowanie dyspersji w zależności od grubości
1-oktanotiol powłoki. Powłoka poddana była działaniu z użyciem transmisyjnej mikroskopii
elektronowej i analizy spektroskopii rentgenowskiej. Potwierdzono, że jej grubość wynosi 3,6 i 10 nm.
Stabilność dyspersji tuszów badana była za pomocą Turbiscan do pomiarów lepkości i stabilności
dyspersji. Zauważono, że utworzony tusz na bazie Cu NPs z powłoką o grubości 6 nm wykazał
najbardziej stabilne właściwości dyspersji.
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